n°350759

Forme - Taille
Shape - Cut

Dimensions | Measurements

Masse | Mass

Couleur | Colour grade
Pureté | Clarity grade
Taille | Cut grade

Poli | Polish

Symeétrie | Symmetry
Fluorescence | Fluorescence
Type | Type

Commentaires | Comments

RAPPORT D’ANALYSE DIAMANT
DIAMOND GRADING REPORT

Paris, le 30/10/2018

Rectangle - a degrés
Rectangle - Step cut

11.46 x 10.12 x 6.44 mm

6.53 ct

1

s

Bon | Good
Bon | Good
Bonne | Good
Faible | Weak

la

= Facettes supplémentaires

Extra facets

Proportions | Proportions

61.0 %

ey ) 2 1.0 %
Moyen a épais, poli 40% 235
Medium to thick, polished 44.5°
E 63.6 %
485 %
-
22%
Petite
Small

Diagrammes de pureté | Clarity diagrams

/ __..

Inclusions | Inclusions : Cristaux, glaces, nuages de points | Crystals, feathers, clouds

Aurélien Delaunay, Msc, buG
Responsable | Chief gemmologist

Sophie Leblan, bus
Gemmologue | Gemmologist

Echelle de pureté | Clarity scale
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